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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt,

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden
ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und ge&ndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzlglich offenzulegen.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung ist das BTE Stelcon-
Ableitflachensystem (nachfolgend Dichtkonstruktion genannt), die als Einrichtung zum
Ableiten wassergeféhrdender Fliussigkeiten Uber Gefélle in Anlagen zum Lagern, Abfiillen
und Umschlagen wassergeféhrdender Stoffe (LAU-Anlage) geeignet sind.

(2) Die Dichtkonstruktion besteht aus flissigkeitsundurchl&ssigen, ungerissenen Stahlbeton-
fertigteilen (nachfolgend Fertigteile genannt), die mit bestimmten Fugenabdichtungs-
systemen verbunden werden. FlUr die Fugen zwischen den Fertigteilen und der
angrenzenden Dichtflache sind fur die Verwendung in LAU-Anlagen allgemein bauauf-
sichtlich zugelassene Fugenabdichtungssysteme zu verwenden.

(3) Die Fertigteile selbst bzw. die Fertigteile zu Dichtkonstruktionen zusammengefugt werden
in folgenden Typen hergestellt:

Typ 1 Normalplatten,

Typ 2 Passplatten,

Typ 3 Entwasserungs-Muldenelemente fir die Flachenumschlieung,
Typ 4 Entwasserungs-Ablaufelemente und

Typ 5 Begrenzungs-Randelemente.

(4) Die Dichtkonstruktion darf gemaR Anlage 1, Abbildung 1 je nach Eindringverhalten der
wassergefahrdenden Fllssigkeiten verwendet werden.

(5) Die Dichtkonstruktion darf sowohl im Inneren von Geb&uden als auch im Freien einge-
setzt werden.

(6) Fur die Entwasserung sind bestimmte Entwasserungseinrichtungen zur Aufnahme und
Ableitung wassergefahrdender Flussigkeiten, die flur die Verwendung in LAU-Anlagen
geeignet sind, zu verwenden.

(7) Die Dichtkonstruktionen dirfen mit luftbereiften Strallenfahrzeugen befahren werden. Sie
darfen mit Vulkollanradern nur dann befahren werden, wenn das allgemein bauaufsichtlich
zugelassene Fugenabdichtungssystem zwischen den Fertigteilen und anschliefenden
Ortbetondichtfiichen die Eignung zur Verwendung in LAU-Anlagen und gegeniiber
Vulkollanr&dern nachgewiesen hat.

(8) Auf den Fertigteilen dlrfen Anbauteile mit aligemein bauaufsichtlich zugelassenen bzw.
européisch technisch bewerteten Befestigungsmitteln, z.B. Verbunddibeln, entsprechend
bestimmter konstruktiver Festlegungen beim Setzen befestigt werden.

(9) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-

stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

(10) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Praf- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen filr das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Dichtkonstruktion muss den Zeichnungen und Angaben der Anlagen dieser
Zulassung entsprechen. Die Zusammensetzungen und Rezepturen der Werkstoffe miissen
den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen
bedtrfen der vorherigen Genehmigung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.

Z41922.17 1.74.3-41114
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(2) Die Fertigteile mtissen
— rissfrei sein,

— Witterungsbestandig sowie unempfindlich gegentiber Frost-Tau-Wechseln bei Frostangriff
mit hoher Wasserséttigung mit Taumittel sein,

- fur die Verwendung gemaf dieser Zulassung unter anderem die Anforderungen der
Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 und WA gemaR DIN EN 206-1' in Verbindung mit
DIN 1045-22 erfillen und

— aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1* bestehen bzw.
hinsichtlich des Brandverhaltens die Klasse "A1" gemaR DIN EN 13501-1* erfillen. Bei
aneinandergereihten Fertigteilen muss das Brandverhalten in Abhangigkeit vom
gewdhlten Fugenabdichtungssystem zusatzlich zum Brandverhalten der Fertigteile
berlicksichtigt werden.

— flussigkeitsundurchlassig sein. Das Eindringverhalten nicht betonangreifender fliissiger
Chemikalien (wassergefahrdende Flussigkeiten) in den Beton der Fertigteile muss der
Eindringkurve gemaflt Anlage 1, Abbildung 1, entsprechen. Die Fertigteile dtirfen
gegenlber den wassergefahrdenden FlUssigkeiten eingesetzt werden, deren Eindring-
verhalten aufgrund der Oberflachenspannung und der dynamischen Viskositdt der
Einzelflissigkeit mit dem hervorgehobenen Bereich unter der Kurve beschrieben werden
kann (Anlage 1, Abbildung 1).

— begehbar und bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf einer lastverteilenden
Unterlage geman Anlage 3, z.B. mit luftbereiften StralRenfahrzeugen, befahrbar sein.

(3) Die Eigenschaften nach (2) wurden dem DIBt gegeniber im Zulassungsverfahren
nachgewiesen.

(4) Fur die Fertigteile muss Beton der Festigkeitsklassen C 45/55 mit einem w/z-Wert
von 0,45 gemal hinterlegter Rezeptur "400", Stand 12/2014, verwendet werden, der die
Eigenschaften eines "flissigkeitsdichten Betons nach Eindringprifung" (FDE-Beton) nach
der DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)*
aufweist. Die Beton-Rezeptur ist beim DIBt hinterlegt (siehe Anlage 2 und Anlage 3).
Anderungen bedurfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.

(5) Die verwendete Gesteinskérnung muss den Angaben der hinterlegten Betonzusammen-
setzung sowie der Anlage 2 und Anlage 3 entsprechen.

(6) Far die Bewehrung der Fertigteile muss Betonstahl gem&R den Anforderungen der
Anlage 2 und Anlage 3 verwendet werden.

(7) Als Transport- und Montagebefestigungsmittel mlssen Transportanker gemaR der
Anlage 2 unter Berlicksichtigung der jeweiligen Laststufen verwendet werden. Die Transport-
und Montagebefestigungsmittel missen der aktuellen Fassung der BGR 106
"Sicherheitsregeln fir Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen” der Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft oder der Richtlinie VDI/BV-BS 6205 "Transportanker und
Transportankersysteme fur Betonfertigteile" entsprechen.

Als Transport- und Montagebefestigungsmittel fur die Entwasserungs-Muldenelemente
(Typ 3) werden Flachstahlanker in Abh&ngigkeit von der jeweiligen Laststufe verwendet.

1 DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Tell 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat sowie
DIN EN 206-1/A1:2004-10 und DIN EN 206-1/A2:2005-09

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Sfahlbaeton und Spannbaton - Teil 2: Baton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Kanformitét - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

° DIN 4102-1:1988-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

DAfSth-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (BUmwS)", Berlin, Mérz 2011

24192217 1.74.3-4114



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-74.3-100 Seite 5 von 14 | 16. Januar 2018

(8) Die Ablaufrohre zur Entwéasserung (Entwé&sserungseinrichtungen) miissen

Anforderungen der Anlage 2, Tabelle 1 entsprechen.

2.2 Herstellung, Lieferung, Lagerung und Kennzeichnung
2.241 Herstellung

den

(1) Die Fertigteile mit allen Einbauten fur die Entwasserung sowie den Transport- und

Montagebefestigungsmitteln  werden im Werk der BTE Stelcon GmbH
Philippsburger Stralte 4, 76726 Germersheim hergestelit.

der

(2) Anderungen bedtrfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut fur

Bautechnik.
222 Lieferung

(1) Die Fertigteile sind komplett, z. B. als mit allen Abl&ufen und vorbereiteten Anschliissen

versehenes Fertigteil, zu liefern.

(2) Der Transport zur Einbaustelle hat mit einem geeigneten Transportfahrzeug zu erfolgen.

2.2.3 Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung hat auf lastverteilenden und frostfreien Unterlagen so
zu erfolgen, dass keine unzuléssigen Beanspruchungen auftreten kénnen. Bei der Lagerung
im Stapel, sind zwischen den einzelnen Lagen stets geeignete Stapelelemente, z. B.

Kanthélzer, einzulegen.
2.24 Kennzeichnung

(1) Der Lieferschein der Fertigteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen darf nur erfolgen, wenn die

Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

(2) Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:

~ volistandige Bezeichnung der angelieferten Produkte

- 'Fertigteilelement fur BTE Stelcon-Ableitflachensystem  fur  LAU-Anlagen

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-74.3-100 "

— Name und Werkzeichen des Herstellers

- Herstelldatum

(3) Die Fertigteile sind

- mit dem Werkszeichen,

— dem Fertigungsdatum (Monat+Jahr),

- der Zulassungsnummer und

— dem jeweiligen Typ

zu kennzeichnen, z. B.: "Werkszeichen' 0918 Z 74 3 100 TYP 1.
2.3 Ubereinstimmungsbestitigung fiir das Bauprodukt
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Fertigteile)

nach

mit den

Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafigen Fremduberwachung einschlieflich einer
Erstprifung der einzelnen Komponenten des Bauprodukts nach Maflgabe der folgenden

Bestimmungen erfolgen.

24192217

1.74.3-41/14
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(2) Far die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieflich der dabei durchzufithrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfar anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Ubereinstin‘_nynungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bau-
produkte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben,
(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates sowie eine Kopie des Erstpriifberichts (geman
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) In dem im Abschnitt 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die werkseigene
Produktionskontrolle gem4R den Bestimmungen der DIN 1045-4°,
(2) Der Hersteller der Fertigteile hat sich die im Folgenden aufgefiihrten Anforderungen an
die Ausgangsmaterialien vom jeweiligen Herstellwerk durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 102047 nachweisen zu lassen:

— Nachweis fur die Gesteinskérnung nach DIN EN 12620°, insbesondere die Prufung nach
Abschnitt 6 (auler Abschnitt 6.5) vorgenannter Norm.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fur die Fertigteile soll

mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Malnahmen einschlielen:

- Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten
"Abnahmepriifzeugnis 3.1 fUr die Gesteinsktérnungen".

— Der fir die Herstellung der Fertigteile Verantwortliche hat sich zu vergewissern, dass die
Ausgangsmaterialien (siehe Anlage 2 Ifd. Nr. 1 und 2) mit der mafgebenden bauord-
nungsrechtlichen Kennzeichnung (U-Kennzeichen bzw. CE-Zeichen) versehen sind.

— Der Zustand der Gesteinskérnung muss wahrend der Wareneingangskontrolle visuell
kontrolliert werden.

- Prifung der Abmessungen der Transport- und Montagebefestigungsmittel sowie
Vergleich mit den hinterlegten Angaben.

- Nachweise, Kontrollen und Priifungen, die nach DIN 1045-4° durchzufiihren sind:

- Einbaumale und Abmessungen der Fertigteile und Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Position und Befestigung der Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den zul4ssigen
Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungspl&ne des Typenprojekis bei bewehrten
Elementen,

- Betondeckung nach Anlage 3,
- Wasser-Zement-Wert nach Anlage 3,

& DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbaton — Tell 4: Ergénzende Regeln fir
die Herstellung und die Kanfarmitat von Fertigteilen
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
DIN EN 12620;2008-07 Gesteinskérnungen fir Beton

24192217 1.74.3-41/14
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- Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 3 sowie
- LP-Gehalt am Frischbeton.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den An-
forderungen und

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen,

(6) Bel ungentgendem Prlfergebnis sind vom fur die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziglich die erforderlichen Malnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch maglich und zum Nachweis der Méangelbeseitigung
erforderlich - die bestehende Prufung unverziglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung
regelmaRig zu GOberprifen, mindestens jedoch zweimal jahriich. Sofern es im Folgenden
nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die Fremduberwachung gemaR den Bestimmungen der
DIN 1045-4°. Die Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Proben sind von der (Oberwachenden Stelle selbst oder einer unabh&ngigen Drittstelle
reprasentativ aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Fertigteile durchzufuhren.
Die Erstpriifung kann entfallen, wenn die der Zulassung zugrundeliegende Priifung an von
einer unabhangigen Drittstelle reprasentativ aus der laufenden Produktion entnommenen
Proben durchgefiihrt wurde.

(3) Die Fremdiberwachung umfasst die folgenden Prifungen charakteristischer Bauteil- und
Materialkennwerte:

— Einbaumafte und Abmessungen der Fertigteile sowie Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

— Position und Befestigung der Transport- und Montagehilfsmittel sowie Vergleich mit den
zul&ssigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungspléne des Typenprojekts bei bewehrten
Elementen,

- Betondeckung nach Anlage 3,

— Wasser-Zement-Wert nach Anlage 3,

— Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 3,
- LP-Gehalt am Frischbeton,

- Prifung der festgelegten Kennzeichnung und

74192217 1.74.3-41/14
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3.1

24182217

— Ermittlung der Eindringtiefe gem#&R DAfStb-Richtlinie BUmwS®, Anhang A, Absatz A.2 im
Wechsel mit den Referenzflussigkeiten n-Hexan, Dichlormethan und Profflissigkeit der
Mediengruppe 1 der Liste 4 der "Medienlisten mit Prifflissigkeiten des DIBt" sowie

Vergleich der Messergebnisse mit den Ergebnissen der Zulassungspriifung.
Den Ergebnissen der Fremduberwachung ist das Mischprotokoll der gepriften Betoncharge
beizuftigen, aus dem die flr die Herstellung der Betoncharge verwendeten Ausgangsstoffe
hervorgehen.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zust4ndigen obersten Bauaufsichtshehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

Bestimmungen fiir Planung und Bemessung

(1) Die Planung einer Ableitflache (Dichtkonstruktion) mit Fertigteilen darf nur von fachkun-
digen Planern vorgenommen werden. Unter Beriicksichtigung der zu erwartenden Einbau-
gegebenheiten sind prifbare Konstruktionszeichnungen bzw. Verlegeplane fir den Einbau
der Fertigteile durch einen fachkundigen Planer anzufertigen.

(2) Die Verwendung der Fertigteile in Dichtkonstruktionen ist auf die Anwendungsbereiche
eingeschrankt, bei denen unter mechanischer Einwirkung unter Last und Zwang

— die geringste Dicke der ungerissenen Fertigteile im Feldbereich gréier ist als die y..fache
charakteristische Eindringtiefe der wassergeféhrdenden Fltssigkeit und

— am Bauteilrand der ungerissenen Fertigteile der Bereich der geschitzten Fugenflanke
"dy" grofer ist als die charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit.

(3) Bei der Planung einer Anlage zum Lagern, Abflllen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefahrdender Stoffe ist zu berlcksichtigen, dass mit dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht das insgesamt notwendige Rickhaltevolumen und auch nicht die
zur Sicherstellung dieses Volumens notwendigen weiteren Anlagenteile (z. B. Auffangraum,
Rohrleitungen) geregelt sind.

(4) Des Weiteren sind in der Planung flr den Einbau die geltenden Anforderungen tber die
Entwasserung und Kontrolle des Niederschlagswassers zu berticksichtigen.

(5) Die Ableitflache ist objektbezogen so zu planen, dass beim gleichzeitigen Anfall von

Niederschlag und wassergefahrdender Flussigkeit die gesamte Flussigkeitsmenge riickstau-

frei abgeleitet wird und es zu keinem UberflieRen des Ableitflachensystems kommen kann.

Dabei ist die maximal zuldssige Grofe der nicht Uberdachten Ableitflache bei der Planung

nach Anlage 6 zu ermitteln.

(6) Aneinandergereihte Fertigteile, deren Verbindungen bzw. die Anschllisse an benachbarte

Dichtfiachen sind unter Berlcksichtigung der zulassigen Bewegungswege (Stauchen,

Dehnen, Scheren) der Fugenabdichtungssysteme zu planen und in einem Fugenplan zu

dokumentieren.

Als geeignet gelten fir die Verbindung Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner bau-

aufsichtlicher Zulassung, die

- gegenllber den FlUssigkeiten, deren Eindringverhalten gemaR Anlage 1 als positiv
bewertet werden kann, flissigkeitsundurchlédssig und besténdig sind,

- eine zulassige Stauch- bzw. Dehnverformung im Bereich der Kreuz- bzw. T-Stéle
gewahrleisten, die auf die in der objektbezogenen Planung ermittelten Werte abgestimmt
ist,

Medienlisten mit Prifflissigkeiten fir Abdichtungsmittel und Dichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern, Abfiillen
und Umschlagen wassergefdhrdender Stoffe. DIBt
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- eine zulassige Scherverformung von = 3,5 mm im Bereich der Kreuz- bzw. T-StsRe
gewahrleisten und

- eine erforderliche Fugenbreite gemaf Anlage 1, Tabelle 1 aufweisen.

(7) Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtichen Zulassung der
Fugenabdichtungssysteme nach Anlage 2, Nr. 4, z. B. die zulassigen Fugenbreiten, sind
einzuhalten.

(8) Der Einbau der Fertigteile ist auf einer tragfahigen Unterlage gemaR den Bestimmungen
dieser Zulassung (siehe Anlage 12) und der Einbau- und Montageanweisung des
Antragstellers (im Folgenden Zulassungsinhaber genannt) zu planen. Die einwandfreie
Beschaffenheit des Baugrundes sowie die Zulassigkeit der auftretenden Baugrund-
belastungen sind flr jedes Objekt gesondert zu prifen bzw. nachzuweisen. Bei Baugrlinden
mit unglnstigem oder stark wechselndem Verformungsverhalten sind die erforderlichen
Baugrundverbesserungen vorweg zu planen.

(9) Fur die Entwasserung sind nur Entwésserungseinrichtungen zur Aufnahme und Ableitung
wassergefahrdender Flussigkeiten fur LAU-Anlagen zu verwenden. Die Kontrollierbarkeit der
Dichtheit der Entwasserungseinrichtung im eingebauten Zustand ist zu gewahrleisten.

(10) Die Fertigteile der Dichtkonstruktion sind fir Anwendungen gemaR Abschnitt 1
hinreichend bemessen. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Unterlage die Anfor-
derungen des Abschnitts 3.2.2 sowie der Anlage 12 erfilllt.

(11) Die Befestigung von Anbauteilen ist unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder europaisch technischen Bewertung
fur den zu verwendenden Verbunddibel fir das jeweilige Objekt zu planen. Dabei ist zu
beachten, dass die Befestigungsmittel so zu setzen sind, dass die Setztiefe kleiner / gleich
der um 5cm reduzierten Bauteildicke ist. Die Eignung des jeweiligen Bindemittels des
verwendeten Verbunddibels gegenUber den jeweils zu berlcksichtigenden wasser-
gefahrdenden Flussigkeiten ist vor dem Einbau durch eine Erklérung des Herstellers des
Verbunddilbels sicherzustellen.

3.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.241 Allgemeines

(1) Der ausfihrende Betrieb (gemal Vorschriften der AwSV), einschlieRlich seiner
Fachkrafte, muss vom Zulassungsinhaber fur die in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannten Tatigkeiten geschult und autorisiert sein.

(2) For den ordnungsgema&flen Einbau der Fertigteile hat der Zulassungsinhaber eine
Einbau- und Montageanweisung zu erstellen.

(3) Die Dichtkonstruktion ist gemaf den Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, nach den Konstruktionszeichnungen (Abschnitt 3.1 (1)) und den
Einbau- und Montageanweisunhgen des Zulassungsinhabers einzubauen.

(4) Die Fugenabdichtung der aneinandergereihten Fertigteile bzw. die Anschliisse der
Fertigteile an benachbarte Bauteile miissen den Anforderungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des jeweiligen
Fugenabdichtungssystems (siehe Abschnitt 1 (2)) entsprechen.

(5) Die Entw&sserungseinrichtung muss den Anforderungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nach Abschnitt 3.1 (9) entsprechen.

(6) Beim nachtraglichen Setzen von Verbunddibeln unter Berlcksichtigung von Ab-
schnitt 3.1 (11) darf es zu keinem Durchbohren der Fertigtelle kommen (Setzen nur mit Ab-
standslehre zulassig).

Z41822.17 1.74.3-41114
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(7) Der ausfuhrende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kople dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur das Fugenab-
dichtungssystem sowie der Einbau- und Montageanweisungen des Zulassungsinhabers zu
(ibergeben.

322 Unterlage

Vor dem Verlegen der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage gemaR den Bestimmungen
des Abschnitts 3.1 festzustellen. Sie darf die zulsssigen Kennwerte der Anlage 12 nicht
unterschreiten und nicht von den in den Einbau- und Montageanweisungen des Zulassungs-
inhabers angegebenen Festlegungen abweichen. Der jeweilige Verformungsmodul Ey, ist
gemal Anlage 12 im Plattendruckversuch zu bestatigen.

3.2.3 Einbau der Dichtkonstruktion

(1) Die Fertigteile mtssen werksseitig mit allen Einbauten und Anschliissen versehen sein.
Werksseitig eingebaute Einbauten und Anschlitisse darfen nicht ausgetauscht werden.

(2) Das Einsetzen der Einbauten ist nach den Einbau- und Montageanweisungen des Zulas-
sungsinhabers vorzunehmen.

(3) Die Fertigteile werden im Feinplanum verlegt. Dabei ist die vollflachige Auflagerung der
Fertigteile zu gewahrleisten. Bei Muldenelementen und Begrenzungs-Randelementen, die
als flachenumschlieRende Umrandung eingebaut werden, ist zur Vermeidung der horizon-
talen Verschiebungen (Bremsen und Anfahren) die obere Betonschicht der Unterlage mit
einer, um das Muldenelement bzw. Begrenzungs-Randelement greifenden, Aufkantung zu
versehen, siehe dazu Anlage 12.

(4) Beschadigte Fertigteile (z.B. mit Rissen) dirfen nicht verlegt werden.
(5) Die Fertigteile der Typen 1 und 2 dtirfen nur mit einem Vakuumgerat verlegt werden.

(6) Die Fugenabdichtungen zwischen den Fertigteilen sind gemaR den Anforderungen des
jeweiligen Fugenabdichtungssystems und gemaR Abschnitt 3.1 vorzunehmen. Die zulassige
Fugenbreite gemalk Anlage 1 ist zu gewéhrleisten, z. B. mit Lehren bzw. Abstandshalter.

(7) Die Entwasserungseinrichtung ist gemaR den Anforderungen des jeweiligen
bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweises einzubauen.

3.24  Uberwachung der Ausfiihrung

(1) Der Aufbau der Unterlage muss den Darstellungen der Anlage 12 entsprechen.

(2) Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (E,,-Wert geman Anlage 12) ist vor dem
Verlegen der Fertigteile (einmal je 500 m?, mindestens jedoch 3mal je Flache) nachzu-
weisen,

(3) Die Anordnung der Fugen gemal Fugenplan ist zu Gberprifen und die Ausfilhrung des
Fugenabdichtungssystems gemaR Abschnitt 3.1 ist zu kontrollieren.

(4) Die Kontrolle der eingebauten Entwasserungselemente erfolgt gemanl den Anforderun-
gen dieser Zulassung.

(5) Es ist zu kontrollieren, dass fur die Befestigung von Anbauteilen nur Befestigungsmittel
gemal Anlage 2, Tabelle 1 verwendet wurden.

(6) Wahrend des Verlegens der Fertigteile sind Aufzeichnungen tber den Nachweis der ord-
nungsgemanen Montage vormn Bauleiter oder seinem Vertreter zu flihren.

(7) Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Baulberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen auf-
zubewahren.

24192217 1.74.3-41/14
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3.25  Ubereinstimmungserkiirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der eingebauten Dichtkonstruktion mit den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfuhrenden
Betrieb nach Abschnitt 3.2.1(1) mit einer Ubereinstimmungserkidrung auf Grundlage
folgender Kontrollen erfolgen.

— Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fur die fachgerechte Ausfuhrung der Dichtkon-
struktion verwendet wurden sowie deren Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.4.

- Kontrolle, dass zwischen den Fertigteilen allgemein bauaufsichtlich zugelassene
Fugenabdichtungssysteme eingebaut  wurden, die den Kriterien des
Abschnitts 3.1 entsprechen.

— Kontrolle, dass fur die Entwasserung der Dichtkonstruktion Entwasserungseinrichtungen
zur Aufnahme und Ableitung wassergefdhrdender Flussigkeiten fur LAU-Anlagen
eingebaut wurden, die den Kriterien des Abschnitts 3.1 entsprechen.

— Kontrolle ggf. integrierter bzw. zur Verbindung genutzter Bauprodukte oder Bauarten,
gemal den Bestimmungen des jeweiligen bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeits-
nachweises.

— Kontrolle der Eignungserklarung des Herstellers des Bindemittels des Verbunddtbels,
wenn diese in der Dichtkonstruktion verwendet werden.

— Kontrollen der Ausfithrung nach Abschnitt 3.2.4.

(2) Mit der Ubereinstimmungserklarung ist auch zu bestatigen, dass die verwendeten Bau-
produkte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mlssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Flachenabdichtungssystem: BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Fertigteilelementen far
die Verwendung in LAU-Anlagen

- Zulassungsnummer: Z-74.3-100

- Zulassungsinhaber: Name, Adresse

- Bezeichnung der verwendeten einzelnen Bauprodukte

- Ausflhrung am: Datum

- AusfOhrung von: vollstandige Firmenbezeichnung

- Art der Kontrolle oder Prifung (siehe Abschnitt 3.2.4)

- Datum der Prifung

- [Ergebnis der Kontrolle und Priffungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die AusfUhrungskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien
der Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuh&ndigen und
dem Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und
dem Sachversté&ndigen (gemanl Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom ausfliihrenden Betrieb nach
Abschnitt 3.2.1(1) unverzlglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverzlglich zu wiederholen.

241922.17 1.74.3-41114
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3.3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

3.31 Allgemeines

(1) Die Vorgaben des Zulassungsinhabers fir die ordnungsgemafie Reinigung und Wartung
des Zulassungsgegenstandes sind vom Betreiber einer Anlage zu berticksichtigen.

(2) Vom Betreiber ist eine Betriebsanweisung zu erstellen. Nach dieser Betriebsanweisung
hat der Betreiber seine Kontrollintervalle in Abh&ngigkeit von den in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten Beanspruchungsstufen zu organisieren und die
Ergebnisse der regelmaBigen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung abwei-
chenden Ereignisse zu dokumentieren.

Die Ergebnisse der regelmaRigen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung
abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem
Sachverstandigen (gemaf Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(3) Es ist daftr Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flissigkeit so schnell wie
maoglich, bei Verwendungen entsprechend der Beanspruchungsstufe "gering" jedoch
innerhalb von 8 Stunden und bei der Verwendung entsprechend der Beanspruchungsstufe
"mittel” jedoch innerhalb von 72 Stunden, erkannt und ordnungsgemar entsorgt wird.

(4) Die Dichtkonstruktion ist regelmaBig, in Abhangigkeit von der Beaufschlagung, von
Verschmutzungen bzw. Ansammlungen von Gemischen aus Schmutz und wassergefahr-
denden Flissigkeiten zu reinigen. Die Grundreinigung der Dichtkonstruktion schliefit auch
die Reinigung der Entwésserungseinrichtungen mit ein.

(5) Bei der Instandsetzung (Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchldssigkeit) der
Dichtkonstruktion in bestehenden LAU-Anlagen nach Abschnitt 3.4, hat der Betreiber geman
den Vorschriften der AwSV

- die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

- die Uberpriifung des ordnungsgemafen Zustandes des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen (geman Vorschriften der AwSV) ist die Méglichkeit
der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts
einzurdumen.

3.3.2 Priifungen durch Sachverstindige gem3iR Vorschriften der AwSV
(1) Inbetriebnahmeprifung

- Der Sachverstandige ist Giber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. |hm ist
die Moglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Dicht-
konstruktion nach Abschnitt 3.2.4 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu
beurteilen.

~ Die Prifung der eingebauten Fertigteile einschliellich des eingebauten Fugenabdich-
tungssystems und der Entwasserungseinrichtung erfolgt durch visuelle Kontrolle der
gesamten Dichtkonstruktion,

— Die Prifung der sachgerechten Ausflhrung des Fugenabdichtungssystems erfolgt
gemall den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

— Der Sachversténdige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 3.3.1).

(2) Wiederkehrende Priifungen

— Die Untersuchung der Beschaffenheit der Dichtkonstruktion geschieht durch Sichtprifung
samtlicher Bereiche der Dichtkonstruktion sowie des eingebauten Fugenabdichtungs-
systems und der eingebauten Entwasserungseinrichtung.

24192217 1.74.3-41/14



Deutsches
Institut

e DIbt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-74.3-100 Seite 13 von 14 | 16. Januar 2018

- Die Fertigteile gelten weiterhin als flussigkeitsundurchiassig und befahrbar, wenn keine
mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw. keine sichtbaren Umwand-
lungsvorgénge an der Oberflache, die den Querschnitt der Fertigteile mehr als 3 mm
reduzieren, feststellbar sind und wenn keine Risse festgestellt werden.

— Die Prafung der Schutzwirkung der Fugenabdichtungssysteme erfolgt durch Sichtpriifung
bzw. gemal den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung.

= Anhand der Dokumentation tiber die regelméaRigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,

- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist
und

- kein langerer Kontakt mit den wassergefahrdenden Flussigkeiten im Laufe der Nut-
zung stattgefunden hat.

Der Vergleich ist dabei zu den zulassigen Beanspruchungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (Dichtkonstruktion bzw. Fugenabdichtungskonstruktion)
vorzunehmen.

3.33 Méngelbeseitigung

(1) Werden bei der Inbetriebnahmeprifung und der Nachpriifung nach einjahriger
Betriebszeit (gemal Vorschriften der AwSV) Mangel festgestellt, so sind diese unverziglich
zu beheben, Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1(1) zu
beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben
der Verarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers verwenden darf und die Anforderungen
des Abschnitts 3.2.1 erfllt,

(2) Beschadigte Bereiche sind gemaR Abschnitt 3.4 in Stand zu setzen und gemaf
Abschnitt 3.3.2 vor der Inbetriebnahme zu priifen.

3.4 Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchlissigkeit

(1) Die Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchléssigkeit von Beton-Dichtkonstruktionen
ist auf Grundlage einer Bauzustandsbegutachtung und dem darauf abgestimmten Instand-
setzungskonzept unter Berlicksichtigung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung for
das jeweilige Instandsetzungsvorhaben fachkundig zu planen und auszufuhren. Die jeweilige
Wiederherstellung der Fllssigkeitsundurchlassigkeit von Beton-Dichtkonstruktionen ist so
vorzunehmen, dass die Wechselwirkungen zwischen den Fertigteilen und dem gewahiten
Fugenabdichtungssystem berlcksichtigt werden, z. B. Eindringverhalten der Fliissigkeiten
und die daraus resultierende Fugenbreite. Die DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)"*, Teil 3 ist zusatzlich zu berlicksichtigen.

(2) Fur die Wiederherstellung der FlOssigkeitsundurchlassigkeit sind nur Produkte bzw.
Systeme zur Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit von Beton-Dichtkonstruk-
tionen in LAU-Anlagen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden. Die
Bestimmungen der Zulassung des jeweiligen Produkts bzw. Systems sowie die zusatzlichen
Hinweise des Zulassungsinhabers des Produkts bzw. Systems zur Wiederherstellung der
Flussigkeitsundurchl&ssigkeit in LAU-Anlagen sind zu beachten.

(3) Vor der Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit ist sicher zu stellen, dass die
in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schadigungen der Dichtkonstruktion und deren
Ursachen beseitigt wurden,

(4) Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchléssigkeit von Beton-Dicht-
konstruktionen in LAU-Anlagen sind nur von Betrieben nach Abschnitt 3.2.1 (1) durchzu-
filhren.

Z41822.17 1.74.3-4114



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-74.3-100 Seite 14 von 14 | 16. Januar 2018

(5) Bei wesentlichen MaRnahmen zur Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit
ist vom Betreiber, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, gemaR den
Vorschriften der AwSV die Uberprufung des ordnungsgemaRen Zustandes der Anlage zu
veranlassen.
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Abbildung 1: !Eindringverhalten (mittlere Eindringtiefe e144m nicht betonangreifender Flussigkeiten)"®, aufgrund der
jeweiligen dynamischen Viskositét n und Oberflachenspannung o

0.5
m] o: Oberflachenspannung in mN/m
n: dynamische Viskositat in mNs/m?

{ﬁ.
- Fir _|— =8 (m/s)*° gilt:
n

1 Sicherheitsfaktoren zur Ermittiung der charakteristischen Eindringtiefe und der Mindestbauteildicke:
siehe DAfStb-Richtlinie "Betonbau im Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (BUmwS)"

Die Abdichtung der Fléche ist mit fur den jeweiligen Anwendungsbereich
geeigneten Beschichtungssystemen bzw. Auskleidungen vorzunehmen.

®  Eindringverhalten in Bezug auf Beanspruchungsstufen fir die Beaufschlagung (siehe Anlage 13)

Tabelle 1: Zulzssige Fugenbreite

Fugenabdichtungssystem

Zuldssige Fugenbreite b

befahrbar

begehbar

Fugendichtstoff

16 mm bis max. 20 mm

16 mm bis max. 40 mm

Die zulassigen Fugenbreiten ergeben sich aus dem Eindringverhalten (siehe Abbildung 1) und sind objektbezogen
unter Bertcksichtigung der jeweiligen Medien sowie des verwendeten Fugenahdichtungssystems zu ermitteln.

Z43991.17

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen
Eindringkurve nicht betonangreifender Flussigkeiten Anlage 1
Zulassige Fugenbreite
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Tabelle 1: Werkstoffe und Eigenschaften
Nr. Kennwert Anforderung

1 | Fertigteilbeton Flissigkeitsundurchlassiger Beton geméR den hinterlegten Angaben unter Berlicksichtigung der
Bestimmungen dieser Zulassung
Gesteinskérnung Gesteinskmung gemal den hinterlegten Angaben unter Beriicksichtigung der DIN EN 12620
und DAfStb-Richtlinie “Vorbeugende MalRnahmen gegen schidigende Alkalireaktion in Beton
(Alkali-Richtlinie)" - AlkR-

Zement Zement nach DIN EN 197-1
Betonzusatzmittel FM und LP gem&R DIN EN 934-2
2 | Bewehrung Betonstabstahl; Betonstahimatten nach DIN 488-2, DIN 488-4, DIN 488-6 und DIN 488-1 nach
MVVTB C 2.1.3.1 und C 2.1.3.2 unter Beriicksichtigung der hinterlegten Angaben des
Zulassungsinhabers
3 | Entwéasserungs- gemalt den Bestimmungen dieser Zulassung und den Anforderungen des Zulassungsinhabers:
einrichtungen - Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweilitem, nichtrostendem Stahirohr nach

DIN EN 1124-1 und DIN EN 1124-1/Berichtigung 1,

— Rohre und Formstticke aus Polyethylen hoher Dichte, PE-HD, nach DIN EN 12666-1 in
Verbindung mit DIN CEN/TS 12666-2 gemali MVV TB G 2.12.1.5

4 | Fugenabdichtungs- | Fugendichtstoffsysterne gemaR Anlage 1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fur die

system jewsils geplante Verwendung in LAU Anlagen
5 | Befestigungsmittel Verbunddubel mit europaisch technischer Bewertung bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher
fiir Anbauteile Zulassung gemé&R den Bestimmungen dieser Zulassung und den Anforderungen des
Zulassungsinhabers
6 | Transport und : : ;
Montagebefestigung gemaf den Bestimmungen dieser Zulassung und den hinterlegten Angaben

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

; Anlage 2
Werkstoffe und Eigenschaften
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Tabelle 1: Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte

Nr. |

Kennwert

I Anforderung

Fertigteil-Tragwannen

1| Frischbeton fur Fertigtelle: ﬁﬁg:an;:nsammcansatzung Rezeptur 400 (Stand 12/2004) gemaR hinterlegten
- Uberwachungsklasse 2
- Ausbreitmalklasse F3
- Zement CEM | 52,5R
- wiz-Wert 0,45
- Gesteinskdrnung gemal hinterlegten Angaben, Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
2 | Fertigteile: fliissigkeitsundurchléssig gemafn Abschnitt 2.1 (2)
- Betondruckfestigkeitsklasse C 45/55
- Bemessungszustand Zustand |
- Rissbreite ungerissen
oben; 55 mm
Betondeckung Rt RO
- Bewshrung B 500 A (Wst.-Nr. 1.0438 und Wst.-Nr. 1.0466)
- Expositionsklassen AC4, XD3, XF4, XM2, WA
- Befahrbarkeit — Fullgénger
—  luftbereifte Fahrzeuge bis 120 kN/((0,4x0,4)m?)
—  Gabelstapler mit luftbereiften bzw. Vollgummi-Rédern his 0,8 N/mm?
- Brandverhaltensklasse A1,
bei der Verwendung in Dichtkonstruktionen mit Fugenabdichtungssystemen ist
die Brandverhaltensklasse des jeweiligen Fugenabdichtungssystems
(mindestens Klasse "E") zu beachten
3 Transport und Montagemittel Flachstahlanker in Abh#ngigkeit von der jeweiligen Laststufe Rd 16 bzw. Rd 20

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte

Anlage 3
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018 |l15t];|_.llt
ur
Bautechnik

Beispiele von Fugenabdichtungen/Verbindungen, schematische Darstellung

- Anschluss an Dichtfidchen/-konstruktionen und Verbindung der Fertigteilelemente mit

Fugendichtstoffsystemen:
(mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen):

dy d i geschiitzte
+—— Fugenflanke
o

e =dy

|

N ;
~_ Eindringfront der 1
> Priifflissigkeit \ :

|
Tragwanne -!__ P ——

__l;___EQQ;_4.
Hinterflllmaterial ichtschicht, z.B. aus

flissigkeitsundurehléssigem Beton

dy = Haft- bzw. Kontaktfldche des Fugendichtstoffs an der Fugenflanke: dy =d + b/2
b = Breite des Fugendichtstoffs, zul. Fugenbreite gemaR Anlage 1
(Fugenbreiten von 20 mm bis 40 mm sind nur begehbar)
d = Dicke des Fugendichtstoffs; d = (0,8 bis 1,0) xb
ex = charakteristische Eindringtiefe der wassergeféhrdenden Flussigkeit

Die Fugenflanken sind parallel auszufihren.

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

S . Anlage 4
Beispiele von Fugenabdichtungen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018

. BTE Stelcon-Ableitflichensystem
aus flussigkeitsundurchlassigen Stahlbeton-Fertigteilelementen
zur Verwendung in LAU-Anlagen und Tankstellen

l o r———
‘ ' i (s
P Pl |l P
max.D,2§!1ﬂ
N N P
N N P
) g BE
N =[N P E N N N N. |EIN N
€ Hochpurfkt | :
max.ﬂ.ﬂﬁ%@ﬁ_ § max.0,25% | 2
, N L PIE|N N N N E N N
© TT] E E | \
KN N/ Pl N N e =
/ 1\“ N = Normalelement
| ’,.'__hL_____N____ B N N N . P = Passelement
i | l ER= Eﬂntlvdf&ss?rungs‘-
! 1 uldenelemen
| \\E"ﬁ“"—- Pl N N N L{ | (Randelement) 5
. adamtad (=
| EM = Entwésserun &
m gs-
! max.0,25% max.0,250% Al Muldenelement
N NTNT] P N N N # | (Mittelslomant)
j ‘ i ’\{ RE = Randelement
i ] N N ] P N N N |
—l ! E?-!- - -{J: . -\'\ : r i Fd ] | i
=" 7" 7 T Grundleitung zu Abschelder oder Auffangraum |
12766 ER 5088
BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen
Anlage 5

Einbau- bzw. Verlegebeispiel
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Institut

A DIBt

Bautechnik

Beispiele von Fugenausbildungen fiir die Fertigteiltypen

Ausbildung bei Normalplatten Ausbildung bei Pass- und Normalplatten
Geeignetes Fugendichisiaffsystam Geelgnetes Fugendichtstoffaystem
v mit aligemeiner bavaufsichlicher it allgemeinar bauaulsichtiicher
i | Zulassung (siehe Anlage 1 und e Zulassung (siehe Anlage 1 und
P f.".' . Anlage 2) 5= — = | Anlaga 2)
FE ¢
. _ & (&
Dicke des Fugendichtstoffs TS A Dicke des Fugandichistafis
el L | % 7
HinterfGlimaterial E I ‘J». Hinterfolimaterial
Splitimaterial iy ,}E; A
- |- i Splittmatarial
EEX:
E|5
g|8
g

Ausbildung bei Passplatten

Gooignates Fugendichisioffsysiem
mit allgemainer bauaufsichtlicher
Zulassung (slehe Anlage 1 und
Anlage 2)

Dicke das Fugendichtstolls
Hintarfalimatarial

Splittmalarial

- Maximal zuldssige GrélRe bei ginem Muldenelement mit integriertem Ablauf beim Nenndurchmesser:

DN 100 DN 150
Abgabeeinrichtungen mit maximalen
Volumenstrémen von 50 /min: 72 m? 105 m?
Hochleistungsabgabeeinrichtungen mit maximalen
Volumenstrémen von 150 limin: 16 m? 50 m?

Wenn die Abgabeeinrichtungen gréfere Abgabemengen als dig zuvor genannten ermdglichen, sind for die Flachenbemessung die
maximal méglichen Abgabemengen zu berlicksichtigen.

- Allgemeine Ermittlung der Gréiie der Ableitflache:

A= (Qpy - QAhgabaalnr.) 1qa

9a Abflussspende = 300 I/(s-ha)
Qavgavestne -~ Abgabeeinrichtung mit max. Volumenstrom tber 3 Minuten von 50 Vmin (Qasgatesine = 0,84 I/s)
- Hochleistungs-Abgabeeinrichtung mit max. Velumanstrom tber 3 Minuten von 150 Vmin (Qaugapesior = 2,5 Us)

Qon -DN 100=3,001/s
-DN 150= 4,00 /s
A Mindestarsfte der Ableitfidche’

' Die Ableitfiache in Riehtung der Muldenelemente muss mindestens den folgenden Bestimmungen entsprechen;
- Abgabeeinrichtung (max. Velumenstrom: 50 /min); = maximale Schlauchlinge einschliellich Zapfventil zuziglich einem Meter,
- Hochlelstungs-Abgabeeinrichtung (max. Volumenstrom; 150 I/min); = maximale Schiauchlénge einschliaflich Zapfventil zuziglich drei Meter,

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Beispiel fur die Fugenausbildung Aniaged

Ermittlung der Ableitflachengréfie
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Institut

fiir
Bautechnik

Typ 1: Normalplatte

4
|

4
qr— - l—q

Oberfliche “besenstrichrauh”

Detail A

Detail A: Plattenkantenausbildung Normalplatte
15,5

85

10
12001

T

A

' A

A ARSI

i VTP LTSV P AT LT AP

10

Tabelle 1: Abmessungen der Normalplatte, Typ 1

Ifd. Nr. Typ |Benennung a |- B i &
mm
y Typ 1.1 | Normalplatte 1984 %?: 180
(18-30) |befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 60 kN/((0,4x0,4)m?) 1984
Normalplatte 084
5 Typ 1.2 | befahrbar luftbereiften Fahrzeugen bis 120 kN/((0,4x0,4)m?) 1084 hia 200
(20-60) |[und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi- Radern 1984
bis 0,8 N/mm?

BTE Stelcon-Ableitflichensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Geometrie und Abmessungen der Normalplatten, Typ 1 Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z2-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Institut

i DIBt

Bautechnik

Typ 2: Passplatten
'?‘ D -

Oberfliche "besenstrichrau”

[l

Detail A: Plattenkantenausbildung Passplatte Detail A

*EL 77

-, Passplale 7

0

Tabelle 1: Abmessungen der Passplatten, Typ 2

Abmessungen der Passplatten, Typ 2

Ifd. Nr. Typ Benennung a | b | ¢
in mm

1 Typ 2.1 Passplatte befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen 180

(18-30) bis 60 kN/((0,4x0,4)m?) 500

Tvp 2.2 Passplatte befahrbar luftbereiften Fahrzeugen bis bis
2 (gg 50) 120 kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern mit luft- 1984 200

" bereiften bzw. Vollgummi-Rédern bis 0,8 N/mm?*
BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z2-74.3-100 vom 16. Januar 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Typ 3:

Entwasserungs-Muldenelemente

Typ 3.1:

Randelement

/1|

Trafkporlanker i
2.0, Typ Rd 16¢2,0 Traglohigkeit 1,21

¢

Z

"

Draufsicht
pI».

%

Ldngsschnitt

Typ 3.2: Mittelelement

|

&

/1

lrons;:mf[unker"j
28, Typ Rd 16x2,0 Trogfithigkeit 1,21

&

z

\

&
4

P

\

-+€.

\

\

Draufsicht

L

ul—r'

V//////////////////A

I

L2

4 1]
i
ﬁ_

{Juersgrhr{itt ‘

|

-

Langsschnitt

dieser Zulassung zugelassen ist (Abschnitt 1(2)).

Querschnitt

Flachstahlanker: nach der Bauteilmontage die Hulsen mit einem Fugendichtstoff verschliefien, der fiir die jeweilige Verwendung geman

b

Tabelle 1: Abmessungen der Entwasserungs-Muldenelemente’
g, T Benennun s | b | el b [t €
Nr. yp g in mm
1 3.1 Randelement 750 756 223 | 240 s00 |23° 40
bis
2 3.2 Mittelelement 500 500 200 | 200 | 1984 25 -

Zuléssige Befahrbarkeit mit luftbereiften Fahrzeugen bis 120 kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi-

Rédern bis 0,8 N/'mm?
R = 1000 mm

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Geometrie der Entwasserungs-Muldenelemente, Typ 3

Anlage 9
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Dautsches
Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Institut
fiir

Bautechnik

Typ 4: Entwésserungs-Ablaufelemente™?
Typ 4.1 Muldenende

Typ 4.1.1 Ablauf fur Randelement Typ 3.1 Typ 4.1.2 Ablouf for Mittelelement Typ 3.2

/Mﬂﬂw :_\‘1 -t Muldenelemen| Typ 3.2 :"-T._.
! — H ;

- '*
C | B {

300

1
AL
1§

H

e M B LU

750

Typ 4.2 Muldenecke, Beispiele
Typ 4.2.1 Ablauf far Randelement Typ 3.1 Typ 4.2.2 Ablauf fur Mittelelement Typ 3.2

1 g ] 1 0

|| i

[ m?!_é 5 N w

S=c

P N
500

Phiiici: Bl
B . Muldenelement Typ _3_.‘25
T _l l 750

Huldenelement Typ .11/ i |750
™~

J—-—I\/\‘,ﬂ,._-f-
Typ 4.3  Muldenmitte)
Typ 4.3.1 Ablauf for Randelement (Typ 3.1)

750

Muldenelement Typ 3.1 T :%].._,: T’ f Muldﬁnnlemen: Fp 31
| Typ 43 7 Mite

'3

750

EEAE
T L}

i

o ss0 P

—

4 Zulassige Befahrbarkeit mit luftberaiften Fahrzeugen bis 120 kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern mit luftberaiften bzw, Vollgummi-
Radern bis 0,8 N/mm?

2 Abmessungen weiterer Elemente gem&£ den hinterlegten Angaben

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Beispiel-Abmessungen von Entwasserungs-Ablaufelementen Typ 4 Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Institut
fiir

Bautechnik

Typ &: Begrenzungs-Randelement
Typ 5.1: Randelement

b L/ /r :-r;?mﬁg.ommmmm :
— -
< .
43 ] g @
NN S
Draufsicht =
b L :
7 2l e
Langsschnitt
Typ 5.2: RafdelamantlEcke L zr;%gdnﬁgwwumm : b ;
" = i — $ b2}
e / i E -
Draufsicht N g__
¢ L ;
Langsschnitt

‘)

Flachstahlanker: nach der Bauteimontage die Hulsen mit einem Fugendichtstoff verschliefien, der fir die jeweilige Verwendung geman
dieser Zulassung zugelassen ist (Abschnitt 1(2)).

Tabelle 1: Abmessungen der Begrenzungs-Randelemente
Lfd. - a b | b2 | L'
N yp Benennung o
1 RE 1 1500
2 RE 2 Rendolsment 500 200 175 1000
3 RE 3 Randelement mit Ecke 1500

3 bauseitige Anpassung durch schneiden maalich

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Beispiel-Abmessungen von Begrenzungs-Randelementen Typ 5 Anlage 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches
Nr. Z-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Institut

fir
Bautechnik

Unterlage fiir Fertigteilelemente:

A: fur Betonplattendicke 18 cm (nur zul4ssig fir Regelfahrzeuge befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 60 kN/((0,4x0,4)m?))
Typ 1 (Normalplatte) Typ 2 (Passplatte)

Fartigtaliplatte, 180 mm dick

Fainplanum®, 30 bis 50 mm dick

~ Evzi & 120 MN/m?

Fartiglaiipiatle, 180 mm dick
Fainplanum®, 30 bis 50 mm digk
> Eysy =120 MN/m?

Tragschichl, = 300 mm dick

Tragschichl, = 300 mm dick
= Ey2z250 MN/m®

= Eygp =50 MN/m*

RO PP TP F AP APrAris,

L AT A P PP PP E T P rEy
Ll dddidddddidtidididididd
Flffffffiff.r‘ (A ) 3

LIPS LIRSS SIS ILISS LS, _

CLLPLLAI AR AP EIPIIFESIEIELE, tragfahige Frostschutzschicht,

Efa’//J‘/#‘fffffff/fff!f!f/fa‘fl 21000 mm dick SIEPIPEPLIFELLILIS IS LS PE0S,
.-"f‘a"f‘fﬁ'f/f/ff.#fh‘ff.-’.-"f/f‘r‘i/a [.-'ﬂ';"/ff.-f-‘Jfff/fn’f‘f/)f!f/fﬁ’:l
A EEL IS LSS EESI PS5

FEEEEE OIS AAAA7 7,
I I I |

B: fur Betonplattendicke 20 cm (fur Regelfahrzeuge befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis 120kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern
mit luftbereiften bzw. Vollgummi- Rédern bis 0,8 N/mm?)

Typ 1 (Normalplatte)

[-ﬂ"f'a"'.’f.’f."fs’a‘i‘ff{a‘/ff’/f//ﬁ?ﬁ/f

f“.".-"#"f{f/f{ff}f{!ﬁ#f/i/}!ﬁ!ﬁ;l

tragfahige Frostschutzschicht,
L i L L dd

= 1000 mm dick

Typ 2 (Passplatte)

Ferligleilplatie, 200 mm dick

Fertiglailplatte, 200 mm dick
Falnplanum®, 30 bis 50 mm dick
Ey 2 & 150 MN/m*
Tragschicht, = 500 mm dick

~= Eyaz;=B80MN/m?

Feinplanum®, 30 bis 50 mm dick
= Eyzy 2150 MN/m®

Tragschicht, = 500 mm dick
= Eyg B0 MNIm?

Cl i i A A Pl P PR P

[JJ/J/J//JF#//J/J/Jr"/.r"f.r".f'.-"'.-".-"/l
(i T P P AT SN P TP

B P P i

LA ALALLP LR LSRR PGP PP
ALPEREELPEPELLELPLLLESPLRLS, LLL LR LRGP SRR S

[.-'ff.-'fff.ffr#ﬂ#f.rﬂﬂ.f.r# iragfahiga Frostschulzschicht, Fﬂﬂ.-'.f.r.s.-'/f.av.a.-'#/.df.uf.rf.r,-
PAPAIRIEPPEP IR PP LRSS LAY = 1000 mm dick /.f.f.-v..-vf.-v..-'/.pvﬂf,rf.a//fﬂ/n]—, lraglnige Fraststhitzschicht
LELEER ISR P ILELIELIELLEL LS, PLLLELLLLLEL LR LRGP 0SS 1000 Mgk
LELRPILELPEIPL PP ELLELIELLS I.r'.-“.F.f‘.J".-r'.-".-f'ff/f/p’f/f/flf.ﬂ‘/x’f.#ffl

i i SLLLLL LSRR LGP AP SR 84 )

I.p".v".p".l'.J".r".-".-f'.-".l/fif’ﬂ'/t‘/f‘//!ir‘f,-‘/f]

w

Feinplanum: Hartstein-Edelsplittgemisch, z.B. 3/8

C: fur Entwédsserungsmulden- und -ablaufelemente (fur Regelfahrzeuge befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen bis
120 kN/((0,4x0,4)m?) und Gabelstaplern mit luftbereiften bzw. Vollgummi- Rédern bis 0,8 N/mm?)

Typ 3 (Entwasserungs-Muldenelement) / Typ 4 (Entwasserungs-Ablaufelement) /
Typ 5 (Begrenzungs-Randelement)

Fugenabdichtung N 750 i
gemal Anlage 1
und Anlage 2 1270 | - 000 T5"""

S PR SR .5 3

mn, 200 ,

min. 860 l

9

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Unterlagen flr Typ 1 bis 5, Belspiele Anlage 12
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-74.3-100 vom 16. Januar 2018 Insti?_lt
iir
Bautechnik

Informativ
Beanspruchungsstufen fiir die Beaufschlagung:

1 Fertigteile im Bereich zum Lagern

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Lagern ist im Einzelfall in Abhéngigkeit von den betrieblichen Gegebenheiten zu
ermitteln. Sie ist u. a. abhéngig von der festgelegten Beanspruchungsdauer. Innerhalb dieser festgelegten Beanspruchungs-
dauer missen ausgelaufene Fliissigkeiten erkannt und von der Dichtkonstruktion entfernt worden sein,

Tabelle 1: Lagern wassergefdhrdender Stoffe
Kurzzeichen Beanspruchungsstufe Beanspruchungsdauer Priifzeitraum
Ly gering Beanspruchungsdauer bis 8 Stunden’ 8 Stunden
Lo mittel Beanspruchungsdauer bis 72 Stunden’ 72 Stunden
Ls hoch Beanspruchungsdauer bis 3 Monate™ 2.200 Stunden

In diesem Zeitraum der Beanspruchungsdauer ist die Beaufschlagung zu erkennan, zu beseitigen, das Abdichtungsmittel zu reinigen und
(ggf. nach sachversténdiger Bewertung) wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei einer Beanspruchungsdauer Gber 3 Monate ist eine sténdige Beaufschlagung anzunehmen und die Bestimmungen dieser Zulassung
nicht anzuwenden,

2 Fertigteile im Bereich zum Abflillen und Umschlagen

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Abfillen und Umladen wird im Einzelfall in Abhéngigkeit von den betrieblichen
Gegebenheiten ermittelt. Sie ist abhangig von der Haufigkeit der Abfillvorgédnge und von der Infrastruktur hinsichtlich der
gefahrgutrechtlichen Anforderungen an Verpackungen fiir wassergefahrdende Stoffe.

Umlade- und Abiflllvorgénge werden sténdig visuell auf Tropfverluste und Leckagen iberwacht, sodass sofort Malknahmen
zu deren Beseitigung veranlasst werden kénnen.

Tabelle 2: Abflllen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen Beanspruchungsstufe Haufigkeit Priifzeitraum
Ay gering Abfiillen bis zu 4 x pro Jahr. 8 Stunden
: i : Beaufschlagungszyklus:
Az mittel Abfiillen bis zu 200 x pro Jahr. 28 Tage je 5 Stund ant
: = i Beaufschlagungszyklus:
Az hoch Abfillen ohne Einschrinkung der Haufigkeit 40 Tage je 5 Stunden®

équivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 144 Stunden.
dguivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 200 Stunden,

Tabelle 3: Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen Beanspruchungsstufe Maflnahme Prifzeitraum
L4 gering Umladen von Stoffen in geeigneter Verpackung1_ 8 Stunden
U mittel Umladen von Stoffen in nicht geeigneter Beaufschlagungszykll.és:
€ Vtarpac:kung1 28 Tage je 5 Stunden

Gemal den Bestimmungen hinsichtlich den gefahrgutrechtlichen Anforderungen an Verpackungen fir wassergefihrdende Stoffe.
aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmallg 144 Stunden.

BTE Stelcon-Ableitflachensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen

Anlage 13
Beanspruchungsstufen g
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